Zasady spracovania epoxidovych a polyuretanovych

r

dvojzlozkovych zZivic

Pred samotnou pracou s dvojzloZkovymi Zivicami dodrziavame tieto hlavné zasady:

Oboznamime sa s mieSacimi pomermi zloZiek konkrétnej Zivice. Kazda Zivica ma iné
mieSacie pomery medzi zlozkami A a B. Nedodrzanie mieSacieho pomeru vedie bud’
k radikalnej zmene vlastnosti mieSaniny deklarovanych vyrobcom alebo ma za nasledok
nevytvrdnutie miesaniny.

MieSaci pomer medzi zloZkami A a B je udavany vyrobcom a vo vacSine pripadov je to
vahovy mieSaci pomer. Nie objemovy. Preto sa obe zloZky pred pouZitim vazia. ( kazda
zloZka ma spravidla int1 objemovi hmotnost.)

Pre vazZenie Zivice volime vahu s ¢im vacSou citlivostou.

Do osobitnej nddoby navazime zlozku A a zlozku B. V pripade Ze sa jedna o pigmentované
farebné Zivice, je vhodné obe zloZky pred pouzitim samostatne premiesat.

Obe navazené zloZzky Zivice zmieSame v osobitnej nddobe a mieSame nizko obratkovym
mieSadlom (300 ot./min.) spravidla po dobu 3 minut. Pri mieSani ddvame pozor, aby sme
do mieSaniny nevmiesali zbyto¢ne vzduch.

Zmes oboch zloZiek prelejeme do dal$ej ¢istej nadoby a opakovane premie$ame. Zivica je
totiz vysoko visk6zna kvapalina a pri miesani sa moZe stat, Ze na stenach nadoby pril'ne
nezmieSana zlozka Zivice (spravidla zlozka A).

Zivice neriedime riedidlami alebo vodou ak to nie je vyslovne uvedené v technickom liste.
Moznost riedenia konzultujeme s predajcom Zivice alebo jej vyrobcom.

Dodrziavame aplikacné podmienky pre pracu so zivicami. Sledujeme teplotu okolia,
podkladu a rosny bod. Nedodrzanie tychto podmienok ma za nasledok radikalne zmeny
vlastnosti mieSaniny. MieSanina zvycajne nedosiahne Uplné chemické a mechanické
vlastnosti.

Pri praci pouzivame predpisané pracovné pomocky a dodrziavame bezpeénostné pokyny
pre pracu so zivicami. Oboznamime sa s pripadnymi zdravotnymi rizikami a zadsadami
poskytovania prvej pomoci.

Prazdne obaly likvidujeme predpisanym spésobom.
Pre vykurovanie vnutornych priestorov pri aplikacii nepouzivajte naftu, plyn, drevo, uhlie

apod. Produkuju CO, avodné pary, ktoré maju negativny vplyv na kvalitu povrchu.
Doporucujeme vykurovat el. pridom.
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